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	Extraction d’or dans l’eau régale à partir de minéraux à base silicate avec 5 ppm d’or.


Mandat:

Extraction d’or dans l’eau régale à partir de silicates contenant 5 ppm d’or avec une installation ultrasonique.

Objets d'essai:
Roche jordanienne à base de silicie (99.5 % SiO2) contenant 5 ppm d’or

Méthode: 

Dans un ballon rond de 2000 ml est introduit la matière à extraire concassée ainsi que de l’eau régale (HCl / HNO3 3 :1) à raison de 1 ml / g. Un aliquote de 10 ml est extrait après 10, 20 , 40 et 60 minutes. L’or est dosé en sous-traitance par ICP-AES.

Résultats:


[image: image2.png]<<
(V)
O
<
)
—
®)
1
S

o
Ll
O
o
-
oz
o
I
-
=
Ll
=
Ll
—
-
o
<
==
o
(A%
o
o
(T8
o
<
(48]
—

BOULEVARD DES EPLATURES 42 » CASE POSTALE » CH-2304 LA CHAUX-DE-FONDS » SUISSE
T.+41 (0)32 924 02 88 » F.+41(0)32 924 02 10 » pxholding@pxgroup.com » www.pxgroup.com
UNE SOCIETE DE BXGROUP




Fig. 1. Concentration en or mesurée par ICP-AES.

	 Echantillon
	Au mg/l
	Observations

	1. Blanc eau régale
	< 0.1
	418 g matière concassée

	2. 10 min.
	1.41
	400 ml aqua regia

	3. 20 min.
	2.25
	Avec ultrason

	5. 40 min
	3.76
	

	7. 60 min
	4.50
	 

	8. 10 min.
	< 0.1
	293 g matière concassée

	9. 20 min.
	0.23
	300 ml aqua regia

	11. 40 min.
	0.31
	Sans ultrason

	12. 60 min.
	0.50
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Dr. L. Réclaru        P.-Y. Eschler
Les rapports et documents d’essai sont archivés pendant 5 ans. Les échantillons d’essai sont éliminés après 6 mois sauf avis contraire.

NB : Les résultats de ce rapport ne sont valables que pour les objets examinés. Sans notre accord écrit, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement.
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